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	摘要(中)	有三個轉變點在交流磁化率實驗被觀察到，分別在180 K、100 K和40 K出現。配合中子繞射譜圖顯示180 K的相變係來自Mn離子的鐵磁磁有序，計算得到的Mn飽和磁矩=2.23(2)波耳磁矩 。


中子磁繞射顯示在45 K有來自Ce離子的反鐵磁磁有序，交流磁化率在40 K附近亦觀測到一波峰出現。至於在100 K看到的磁化率強度變化點，則推測是由結構改變所引發。另一值得探討的是在外加直流磁場的磁化率實驗中看到170 K的波峰隨外加直流磁場分裂成兩行為相反的波峰，其真正的成因有待更進一步的追究。
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