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	摘要(中)	結構方面，LiNiO2屬於三方晶系R m的層狀結構，經由高解析度中子粉末繞射實驗，透過Rietveld結構精算法，在精算的過程發現此樣品中，在Li原子的位置上大約有14％被Ni原子所佔用，Ni層原子的位置上有4％被Li原子所佔用。所以樣品真正的化學式應為Li0.9Ni1.1O2 。


磁性方面，LiNiO2系統中，學者提到此系統中具可能有自旋玻璃性、超順磁性及長程磁有序等特性。在交流磁化率隨溫度的變化情形，系統在170K脫離Curie-Wise曲線，顯示170K以上為順磁性，在126K發現一磁化率峰值出現。在磁滯曲線實驗上，發現60K以上沒有磁滯現象，而60K以下出現磁滯現象，且溫度越低磁滯區域越大。針對樣品Li0.9Ni1.1O2 做中子磁散射實驗時，分別取得35K、72K、163K和200K的繞射譜圖，35K到200K的溫度範圍內，中子繞射譜圖中並無明顯差別。若比較室溫的中子繞射譜圖與35K的繞射譜圖，發現在散射角2θ為26.3˚、33.4˚、40.1˚、48.4˚和53.6˚出現的繞射波峰應該是磁性所形成的繞射峰。本論文在磁性的研究上將針對系統中是否可能有自旋玻璃性、超順磁性及長程磁有序等特性做一系列的實驗與研究探討。
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      	  ★ ferromagnetic
★ susceptibility
★ hysteresis
★ neutron scattering
★ spin glass
★ superparamagnetism
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