

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 87226030 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：62	、訪客IP：54.242.250.80


  	姓名	
      	  黃淑儀(Shu-Yi Huang)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	光電科學與工程學系
	論文名稱	
      	  在波長為532nm時摻雜鉬之鈦酸鋇單晶性質研究
      	   
	相關論文		★ 富含矽奈米結構之氧化矽薄膜之成長與其特性研究	★ 導波共振光學元件應用於生物感測器之研究
	★ 具平坦化側帶之超窄帶波導模態共振濾波器研究	★ 低溫成長鍺薄膜於單晶矽基板上之研究
	★ 矽鍺薄膜及其應用於光偵測器之研製	★ 低溫製備磊晶鍺薄膜及矽基鍺光偵測器
	★ 整合慣性感測元件之導波矽基光學平台研究	★ 矽基光偵測器研製與整合於光學波導系統
	★ 光學滑鼠用之光學元件設計	★ 高效率口袋型LED 投影機之研究
	★ 極化繞射光學元件在高密度光學讀取頭上之應用研究	★ 不同溫度及波長之摻銠鈦酸鋇單晶性質研究
	★ 經氣氛處理之鈦酸鋇單晶其光折變性質及電荷移轉與波長的關係	★ 在不同溫度時氣氛處理鈦酸鋇單晶性質之比較
	★ 摻銠鈦酸鋇單晶的氧化還原與光折變性質	★ 熔融法折射式微透鏡陣列之設計製造與檢測



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	1.從不同激發光所做的光致吸收光譜圖，我們可以發現並無明顯的變化，可看出加鉬並沒有對晶體造成很大的影響，且我們也探討了1 atm及10-12atm的電荷轉移機制。


2.從雙波混合實驗結果得知，隨著還原程度增大，晶體的主要載子會由電洞轉變為電子；其有效陷阱濃度隨著還原加重呈現先減少後增加的趨勢。


3.從黑暗衰減實驗結果發現：Mo:500ppm 10-8及10-12atm呈現兩段式衰減，其餘皆是一段式；顯示10-8atm是由光導電率所主導，10-12atm是黑暗及光導電率，其餘皆是黑暗導電率所主導。


4.總結以上結果， 532nm的光折變性質較633nm好。
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