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	摘要(中)	嵌段式聚氨基甲酸酯(Segmented polyurethane，PU)龐大的化學結構數目以及內部特殊的微相形態，反應出多變的性質；但同時也複雜化了PU形態、結構和性質關係。對此，文獻上一直都沒有肯定的結果，甚至出現許多矛盾。本實驗利用之前本實驗室所合成完全相分離，且含不同軟質段分子量及硬質段含量的PU，將樣本利用鑽石刀超薄切片製成相當薄的薄膜後，藉由Transmission Electron Microscopy (TEM)來觀察PU廣泛的形態變化。在不考慮溶劑效應及軟質段分子鏈太短的影響下，硬質段含量低時，硬質段會形成短圓柱狀(short cylinder)的形態分散在軟質相中，而隨著硬質的逐漸增加，硬質段會先形成較長的圓柱狀(cylinder)，然後再逐漸包圍住軟質相而相轉變形成連續相。然而在短軟質段分子鏈的限制下，低硬質段含量時，硬質段一直會以domain相當小的條狀(stripe)分散在軟質相中，隨著軟質段分子鏈增長，對硬質段移動的限制減輕後，才會聚集成domain較大的圓柱狀(cylinder)，然後再逐漸包圍住軟質相形成連續相。在軟質段分子量為4200時，其硬質段的折返上限為4個MDI-BD units，然而在軟質段分子量在2300以下時，其硬質段的折返上限只有3個MDI-BD units，一旦硬質段的MDI-BD units超過此上限就會形成折返(folded)。
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