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	摘要(中)	對機械結構而言，其組成材料常為金屬，在與外在環境的交互作用下，常會發生腐蝕現象，造成系統結構上的危害。本文擬從一大氣腐蝕模型出發，由不同環境之二氧化硫濃度來探討碳鋼材料的腐蝕行為，並考量氣象因素形成環境中的背景噪音對腐蝕的影響。再以可靠度的強度─應力干擾理論估算可靠度，接著以累積失效模式來描述腐蝕可靠度的退化行為，並分析其中參數的意義及影響這些參數的因素。最後計算出腐蝕可靠度及累積失效模式的平均失效間隔時間(Mean Time Between Failures, MTBF)。
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