

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 87621012 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：13	、訪客IP：54.80.103.224


  	姓名	
      	  張金喜(Jing-Xie Chang)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	化學學系
	論文名稱	
      	  有機碘化物在金、銠、鉑(111)電極和有機二硫醇化物在鉑(111)電極的吸附結構
      	   
	相關論文		★ 岐狀結構材料在鋰電池的應用	★ Adsorption and Electrochemical Polymerization of Pyrrole on Au (100) Electrode as Examine by In Situ Scanning Tunneling Microscopy
	★ Synthesis and Characterization of Cyclopentadithiophene (CDT) based Organic Photovoltaic and Pyrazine Contained Hole Transporting Small Molecules	★ STM研究銥(111)上碘、一氧化碳和一氧化氮的吸附及銅(100)上鎳和鉛的沈積
	★ 利用掃描式電子穿隧顯微鏡觀察鍍銅在鉑(111)及銠(111)電極表面	★ 使用in-situ STM和循環伏安儀研究銅和銀在碘修飾的鉑(100)電極之沈積過程
	★ 利用in-situ STM觀察銅(100)電極上鉛與鎳的沉積過程	★ 利用in-situ STM觀察硫酸根、氧及碘在釕(001)電極和醋酸、間苯三酚在銠(111)電極的吸附結構
	★ 掃描式電子穿隧顯微鏡及循環伏安法對
有機碘化物在鉑(111)電極上的研究	★ 半導體碘化鉛薄膜在單結晶銠電極上的研究
	★ 利用掃描式電子穿隧顯微鏡觀察汞薄膜在銥(111)電極上鹵素的吸附結構	★ 掃描式電子穿隧顯微鏡研究碘原子對汞在
銥(111)、鉑(111)及銠(111)上沈積的影響
	★ 掃描式電子穿隧顯微鏡對烷基及芳基硫醇分子在鉑(111)及金(111)上之研究	★ 掃描式電子穿隧顯微鏡研究一氧化碳、硫、硫醇分子及氯在釕(001)上的吸附結構
	★ 硫氧化物及聚賽吩衍生物
在金、鉑電極上之研究	★ 掃描式電子穿隧顯微鏡研究甲醇、甲醛、甲酸、一氧化碳分子和鉛原子在鉑(111)和鉑(100)上的吸附結構



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	碘、碘苯(IB)、碘庚烷(IH)、碘十二烷(IDD)和1,4-二羥基-2-碘苯(DHIB)在高規則度的金(111)、銠(111)和鉑(111)電極的吸附情形，已經由循環伏安儀(CV)和同步掃描穿隧顯微鏡(STM)觀察。結果發現與超高真空環境下相似，這些分子在室溫與照光界面中分解成碘原子和碳氫碎片；在電化學界面中，碘原子是電極表面上主要的吸附物質，而有機物質則可能聚合或形成穩定物質，根據DHIB的CV電量結果指出，分子仍可能吸附在表面上，雖然其覆蓋度只有十分之一單層膜。在金(111)和鉑(111)電極的界面分解過程當中，電化學電位造成些許的差異；高品質同步STM圖像顯示碘原子在金(111)表面形成(p x √3)結構，在銠(111)表面形成(√3 x √3)R 30°結構，而在鉑(111)表面上規則結構只出現在電位0.3 V以下，在高電位則出現不規則結構。碘原子和分子共吸附在金(111)表面的STM圖像，其每一個突出點的高度相同，故猜測電子穿隧應是經由和表面直接鍵結的碘原子端。所有分子均形成(p x √3)結構，但DHIB例外，因為將電位降低至0.3 V時，(p x √3)重構成(3 x 3)排列。


STM亦被用以研究在電化學的環境中Pentiptycene-derived α,ω-alkanedithiols在鉑(111)表面上的單層膜吸附結構，結果顯示這些分子以摺疊的構形，形成一局部的(2√7 x √13)對稱結構，STM明確地顯示出此排列具有多種可能的轉動結構。由於本實驗的電壓是位於氫原子的吸附區間，大部分的電極表面為氫原子所佔據，因此雖然表面分子的吸附量少但卻集中於局部區域，而α,ω-alkanedithiols分子之選擇以摺疊構形吸附的主因是存在於鄰近分子碳鏈之間的凡得瓦作用力和它與吸附氫原子之間的推斥力。
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