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	摘要(中)	本研究的目的在於研究電弧爐碴資源化再利用之方向和成效之探討。主要針對電弧爐氧化碴取代天然碎石級配鋪築道路基底層及取代天然粗骨材粒料拌製混凝土之可行性。並以化性試驗、物性試驗以及環境試驗加以討論其取代天然粒料之優劣。以環境試驗而言，電弧爐氧化碴對環境並不會釋放出有毒物質，但其鐵離子溶出量仍超出規範值。物性實驗發現其比重、吸水率、孔隙率、加州承載比等性質高於天然骨材，但其健性和磨損率相對而言則較低。而電弧爐氧化碴其易膨脹的性質造成在應用上的困難。因此在使用前先以70℃水浸泡使其恆溫養生一個月，俟體積穩定後再加以應用。
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