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	摘要(中)	本研究分別利用同時聚合（in-situ）以及前置物（precursor）兩種不同的反應系統，藉由溶膠-凝膠法(sol-gel process)來製備透明之聚甲基丙烯酸甲酯( PMMA)與二氧化矽( SiO2)混成材料。

在同時聚合法的系統，有機-無機混成材料的製備方法是在酸性環境下，於四乙氧基矽烷（TEOS）與甲基丙烯酸甲酯單體（MMA）、水以及乙醇所組成的反應液中導入偶氮異二丁月青（AIBN）作為起始劑，使得在二氧化矽網狀結構生成的同時也產生聚甲基丙烯酸甲酯高分子。研究結果顯示反應系統中添加適量的酸觸媒以及水有助於透明混成體的生成。實驗所得的產物經由氮氣吸附孔隙儀（ASAP）、凝膠滲透層析儀（GPC）、微差掃描熱分析儀（DSC）和熱重分析儀（TGA）以及掃描式電子顯微鏡（SEM）等儀器分析證實所得的透明聚甲基丙烯酸甲酯與二氧化矽高分子混成材料為奈米程度混成且其熱性質亦有改變。

在前置物法的系統，先將無機系統中的四乙氧基矽烷、水以及乙醇在酸性環境下進行水解-縮合反應後，再與甲基丙烯酸甲酯單體及偶氮異二丁月青的有機系統進行溶膠-凝膠聚合反應。研究結果顯示，利用前置物法有助於改善同時聚合系統中因為水含量與有機單體之間相溶性不佳而造成產物不透明的相分離情形。實驗所得的產物經由核磁共振儀（NMR）、霍氏轉換紅外光譜儀（FTIR）、微差掃描熱分析儀（DSC）和熱重分析儀（TGA）、凝膠滲透層析儀（GPC）以及掃描式電子顯微鏡（SEM）等儀器分析結果顯示利用此法可得到高有機比例之透明混成體高分子，同時其玻璃轉移溫度隨著產物中矽含量的增加而明顯提升。
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