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	摘要(中)	利用EDTA銨鹽鹼性藥品進行電廠鍋爐的清洗除垢已為趨勢。當使用鹼性藥品時，為達較佳除垢效率操作溫度需控制在120～150℃，相較於傳統酸洗的溫度高出許多。經實驗證明在高溫的情況下鹼洗藥品會造成爐管嚴重的腐蝕，因此添加有效之腐蝕抑制劑以使腐蝕速率降到最低值是必要的。


本論文選取數種含氮、硫有機抑制劑，利重量損失法與電化學極化曲線分析以找出有效之腐蝕抑制劑，並分析其吸附型態與吸附活化能大小。結果顯示含氮、硫有機物抑制劑其抑制效率隨其含氮、硫數目增加而增加，且具相似結構之抑制劑，若結構中同一位置為硫原子其抑制效率較氮原子強。在選取的六種抑制劑試驗中，代號Mo 與Mi兩種抑制劑抑制效率較佳，但對爐管有仍一定程度之腐蝕。


為使抑制劑達到更佳抑制效率本論文選用兩種熱穩定性較佳之界面劑活性（代號PNA及PNH）做為二次添加劑。結果顯示添加PNH界面活性劑可得較高之抑制效率，尤其以同時添加代號Mo抑制劑與界面活性劑PNH所得抑制效率最高，已將腐蝕速率降低至0.073mg/cm2/h(抑制效率達99.98﹪)。


代號Mo與Mi兩種抑制劑均屬吸附型抑制劑，其吸附方式屬於典型之Langmuir等溫吸附，經實驗求出其活化能之大小為：Mo（237.4kJ/mol）>Mi（142.6kJ/mol）。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 腐蝕抑制劑
★ 化學清洗	關鍵字(英)	
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