

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 90222012 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：38	、訪客IP：3.80.21.52


  	姓名	
      	  陳虹穎(Horng-Ying Chen)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	物理學系
	論文名稱	
      	  鐵電型液晶材料光熱相變研究
(Phase transition in ferroelectric liquid crystal)
      	   
	相關論文		★ An AFM study of thermal behavior of lipid over layers on mica	★ 利用RHEED、LEED、AES 研究Al2O3在NiAl(100)和Co在Al2O3/NiAl(100)上的幾何結構和生長方式
	★ Patterning Co Nanoclusters on Thin Film Al2O3/NiAl(100)	★ Growth of Oxide on NiAl(100) and its Interaction with Au
	★ 用原子力顯微鏡在脂質膜上做微影術並且討論其在基板上之動力行為	★ Catalytic properties of Au nanoclusters supported on Al2O3/NiAl (100) surface
	★ Atomic Structures and Electro-catalytic Properties of Pt Nanoclusters on Thin Film Al2O3/NiAl(100)	★ Nanowires from Aligned One-dimensional Arrays of Co Nanoclusters on Al2O3 Grown on Vicinal NiAl Surfaces
	★ 以掃描穿隧電子顯微鏡及光激發能譜研究奈金屬粒子在氧化鋁薄膜上的成長	★ 在氧化鋁上成長金與白金的和金奈米粒子
	★ 以第一原理研究一到二顆金原子在θ型氧化鋁(001)表面上的吸附與擴散行為	★ 甲醇在以thita-三氧化二鋁/鎳鋁合金為基板之奈米黃金粒子上的分解反應-以熱脫附質譜術與傅立葉紅外光譜儀方法之研究
	★ 探測θ-Al2O3/NiAl(100)表面之下的結構以及Au-Pt雙金屬顆粒在θ-Al2O3/NiAl(100)表面上的形貌	★ 利用穿隧式電子顯微鏡的探針產生在鎳鋁合金(100)面上的局部氧化反應
	★ 利用PES探討吸附物對Au-Pt奈米團簇所引發表面發生重構的現象	★ 在氧化鋁上成長碳六十薄膜及在氧化鋁上成長金-白金合金團簇並曝上甲醇



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	利用高精密的比熱量測系統量測自由懸浮薄膜C7鐵電型液晶材料從Sm-A到Sm-C相變化過程中比熱趨勢的變化，我們發現比熱變化的趨勢和厚度的變化有相當程度的相依性，仔細分析熱滯量後發現這個相變隨著維度的減少而出現從一階相變到二階相變的過渡情形，這個實驗的結果和液晶材料MDW1397的結果相當類似。此外，我們觀察了C7這個液晶材料中從Sm-C到Sm-G的相變，這個相變出現了逐層相變的現象，且藉由分析此現象，我們發現了Thermal- Casimir force 在這個相變中扮演了重要的角色。
	摘要(英)	High-resolution heat-capacity measurements have been conducted near the Sm-A to Sm-C transition in free-standing films of liquid-crystal compound C7. We find that the profiles of associated heat-capacity anomalies are strongly thickness-dependent and exhibit a novel crossover behavior in reduced dimensions. This result is similar to the observed in MDW1397 liquid-crystal films.  Furthermore, heat-capacity measurements have provided the direct confirmation of surface transitions from Sm-C immediately to the Sm-G phase in C7. The molecular interactions are found to be Thermal-Casimir force.
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