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	摘要(中)	論文摘要


本論文的研究有兩個主題，首先是均相金屬鈷觸媒Co-salen錯合物及異相觸媒Y-Z-Co和Fe4P5-Co兩種類型的含鈷金屬觸媒材料之製備。其二則是以此製備之觸媒材料進行Chemical Fixation of Carbon Dioxide此催化反應之研究探討。


所謂salen，是指由醛類和酮類與第一級有機胺反應生成的亞氨類，其中具有以氮及氧原子當作配位原子的二負四芽鉗合配基(tetradentate dianionic ligand)。此種配基可以提供適當的配位環境來穩定中心金屬與配基之間的鍵結以及穩定金屬不同的氧化態。


此類型Metal-salen觸媒進化催化，已經在近年來有機金屬及無機材料領域上被廣泛的研討。例如1990年E. N. Jacobsen以數種不同的Mn3+-salen錯合物為觸媒再室溫下進行環氧化反應，又或是以Co3+-salen錯合物為觸媒，進行環氧化物的不對稱開環反應。


而本論文研究的目的自行製備的含鈷金屬之觸媒材料進行Chemical Fixation of Carbon Dioxide，同時藉著上述催化反應之結果去探討均相及異相含鈷金屬之觸媒材料的催化性質及優缺點。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 鈷金屬錯合物
★ 二氧化碳	關鍵字(英)	
      	  ★ Co salen complexes
★ carbon dioxide
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