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	摘要(中)	中文摘要


本論文以有機鹼DBU做為二氧化碳與環氧化物的環狀加成反應的催化劑。環氧化物具備拉電子的官能基，將會有較好的反應性。溫度越高反應性越好。我們合成metal-salen錯合物，配合DBU進行催化反應，發現加入metal-salen對反應有所影響，Cr(III)-salen可以大量的提高產率，但Cu(II)-salen和Ni(II)-salen會對產率有所抑制。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 二氧化碳
★ 環氧化物
★ 環狀加成反應	關鍵字(英)	
      	  ★ cycloaddition
★ epoxide
★ carbon dioxide
★ chemical fixation
★ salen
	論文目次	目錄


中文摘要----------------------------------------------------------------------Ⅰ


謝誌------------------------------------------------------------------------------Ⅱ


目錄-----------------------------------------------------------------------------Ⅲ


圖目錄--------------------------------------------------------------------------Ⅳ


表目錄--------------------------------------------------------------------------Ⅵ


第一章	緒論-------------------------------------------------------------------1


1-1	觸媒簡介----------------------------------------------------------------1


1-2	觸媒的分類-------------------------------------------------------------1


1-3	溫室效應----------------------------------------------------------------2


1-4	二氧化碳處理技術----------------------------------------------------3


1-5	環狀碳酸酯的合成反應----------------------------------------------5


1-6	文獻回顧----------------------------------------------------------------6


第二章	實驗-------------------------------------------------------------------10


2-1	藥品---------------------------------------------------------------------10


2-2	實驗儀器---------------------------------------------------------------11


2-3	實驗氣體---------------------------------------------------------------12


2-4	實驗步驟---------------------------------------------------------------12


第三章	結果與討論-------------------------------------------------------- 18


3-1	產物環狀碳酸酯的鑑定--------------------------------------------- 18


3-2	金屬錯合物的鑑定--------------------------------------------------- 19


3-3	DBU的催化能力----------------------------------------------------- 20


3-4	推測反應機構 --------------------------------------------------------23


3-5	不同路易士鹼的催化能力------------------------------------------ 27


3-6	Metal-Salen對反應的影響------------------------------------------28


第四章	結論-------------------------------------------------------------------50


參考文獻--------------------------------------------------------------------------51
	參考文獻	參考文獻


1.	張金海編著，非均勻反應觸媒特性與實效應用，民國八十三年初版，台灣復文興業股份有限公司。


2.	王亦凱、邱宏明、李秉傑合譯，非均勻系催化原理與應用，民國七十七年二月初版，渤海堂文化公司。


3.	吳榮宗著，工業觸媒概論，民國八十一年初版，黎明書店。


4.	李定粵編著，觸媒的原理與應用，民國八十年初版，正中書局。


5.	Bond, G.. C. Heterogeneous Catalysis: Principles and Applications. Clarendon Press, Oxford, UK, 1987.


6.	馬小康，國內CO2溫室效應現況之研究，民國八十七年，行政院環境保護署空保處。


7.	藍啟仁，台電工程月刊，第572期，85(4)，42。


8.	Fujita, S. I.; Arai, M. Journal of the Japan Petroleum Institute, 2005, 48(2), 67.


9.	Shaikh, A. A. G.; Sivaram, S. Chem. Rev. 1996, 96, 951.


10.	Pizz, H.; Stephanou, A. J. Appl. Polym. Sci. 1993, 49, 2157.


11.	Rokicki, G.; Wojciechowski, C. J. Appl. Polym. Sci. 1990, 41, 647.


12.	Rappoport, L.; Brown, R. D. (Fibre-Cote Corp.) U.S. Pat. 5, 175, 231, 1992; Chem. Abstr. 1992, 118, 235158b.


13.	Barker, M. C.; Bertem, J. P.; Sterrebeek, B.; Cunningham, A.; Bertem, D. R.; Werps, E. K. (Inperial Chem. Ind. PLC) U.S. Pat. 5, 112, 877, 1992; Chem. Abstr. 1992, 114, 63485e.


14.	Shimoru, T.; Sonobe, Y.; Akihiro, Y.; Kamakura, Y. (Mitsu Toatsu Chemicals Inc.) U.S. Pat. 4,865,795, 1989; Chem. Abstr. 1989, 111, 58876s.


15.	Heinz, A. K.; Hubertus, V. V. (Bostik Ltd., Soram Verwaltungsges- ellschaft mbH.; Bostik France SA) Eur. Pat. Appl. EP. 381,897, 1990; Chem. Abstr. 1990, 114, 44485p.


16.	Duscher, P. A.; Wash, K. (The Boeing Co.) U.S. Pat. 5,098,594, 1992; Chem. Abstr. 1992, 112, 121161t.


17.	Masakatsu, N.; Yoshuki, T. (Mitsui Toatsu Chemicals) Jap. Pat. 05,77,553, 1993; Chem. Abstr. 1993, 119, 59853j.


18.	(a) Jeffsol. Ethylene and Propylene Carbonate, ‘HUNTSMAN’; Technical Data Sheet, 1993. (b) Ethylene Carbonate, Propylene Carbonate, and Glycerine Carbonate, An Alkylene Carbonates Seminar; Tom Marquis, Huntsman Corp., Huntsman Speciality Chemicals Corp.


19.	Ratzenhofer, M.; Kisch, H. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1980, 19(4), 317.


20.	Kisch, H.; Millini, R.; Wang, I. J. Chem. Ber. 1986, 119, 1090.


21.	Zhao, T.; Han, Y.; Sun, Y. Phys. Chem. Chem. Phys. 1999, 1, 3047.


22.	Yano, T.; Matsui, H.; Koike, T.; Ishiguro, H.; Fujihara, H.; Yoshihara, M.; Maeshima, T. Chem. Commun. 1997, 1129.


23.	Yamaguchi, K.; Ebitani, K.; Yoshiad, T.; Yoshida, H.; Kaneda, K. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 4526.


24.	Doskocil, E. J.; Bordawekar, S. V.; Kaye, B. G.; Davis, R. J. J. Phys. Chem. B. 1999, 103, 6277.


25.	Tu, M.; Davis, R. J. Journal of Catalysis. 2001, 199, 85.


26.	Srivastava, R.; Srinivas, D.; Ratnasamy, P. Catalysis Letters. 2003, 89(1-2), 81.


27.	Srivastava, R.; Srinivas, D.; Ratnasamy, P. Catalysis Letters. 2003, 91(1-2), 133.


28.	Yasuda, H.; He, L. N.; Sakakura, T. Journal of Catalysis. 2002, 209, 547.


29.	Kruper, W. J.; Dellar, D. V. J. Org. Chem. 1995, 60, 725.


30.	Paddock, R. L.; Hiyama, Y.; Mckay, J. M.; Nguyen, S. T. Tetrahedron Letters, 2004, 45, 2023.


31.	Srivastava, R.; Bennur, T. H.; Srinivas, D. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 2005, 226, 199.


32.	Paddock, R. L.; Nguyen, S. T. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 11498.


33.	Shen, Y. M.; Duan, W. L.; Shi, M. J. Org. Chem. 2003, 68, 1559.


34.	Peng, J.; Deng, Y. New J. Chem. 2001, 25, 639.


35.	Kim, H. S.; Kim, J. J.; Kim, H.; Jang, H. G. Journal of Catalysis. 2003, 220, 44.


36.	Kawanami, H.; Ikushima, Y. Chem. Commun. 2000, 2089.


37.	Barbarini, A.; Maggi, R.; Mazzacani, A.; Mori, G.; Sartori, G.; Sartorio, R. Tetrahedron Letters. 2003, 2931.


38.	Smith, J. G. Synthesis Review. 1984, august, 629.


39.	Jacobsen, E. N.; Zhang, W.; Muci, A. R. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 7063.


40.	Jacobsen, E. N.; Larrow, J. F. J. Org. Chem. 1994, 59, 1939.


41.	Maurya, M. R.; Titinchi, S. J. J.; Chand, S. Applied Catalysis A: General 2002, 228, 177.


42.	Belokon.Y. N.; Fuentes, J.; North, M.; Steed, J. W. Tetrahedron. 2004, 60, 3191.


43.	Darensbourg, D. J.; Holtcamp, M. W. Coord. Chem. Rev. 1996, 153, 155.


44.	Shen, Y. M.; Duan, W. L.; Shi, M. Eur. J. Org. Chem. 2004. 3080.


45.	Darensbourg, D. J.; Yarbrough, J. C.; Ortiz, C.; Fang, C. C. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 7586.


46.	Quan, Z.; Wang, X.; Zhao, X.; Wang, F. Polymer. 2003, 44, 5605.


47.	Perez, E. R.; Silva, M. O. D.; Costa, V. C.; Rodrigues-Filho, U. P.; Franco, D. W. Tetrahedron Letters. 2002, 43, 4091.


48.	文化大學碩士論文，張鈞凱


49.	中正大學碩士論文，陳泓伯


50.	Miller, A. W.; Nguyen, S. T. Organic Letters.
	指導教授	
      	  李光華、徐新光
(Kwang-Hwa Lii、Shin-Guang Shyu)
      	 	審核日期	2005-7-20
	推文	
      	  [image: ]facebook   [image: ]plurk   [image: ]twitter   [image: ]funp   [image: ]google   [image: ]live   [image: ]udn   [image: ]HD   [image: ]myshare   [image: ]reddit   [image: ]netvibes   [image: ]friend   [image: ]youpush   [image: ]delicious   [image: ]baidu   
      	 
	網路書籤	
      	  [image: ]Google bookmarks   [image: ]del.icio.us   [image: ]hemidemi   [image: ]myshare   
      	 


  

  











若有論文相關問題，請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407，或E-mail聯絡
	       - 隱私權政策聲明



	
