

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 93324049 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：59	、訪客IP：34.237.2.137


  	姓名	
      	  郭安庭(An-Ting Kuo)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	化學工程與材料工程學系
	論文名稱	
      	  硬質鏈段不規則性對PU奈米形態之影響(II)
      	   
	相關論文		★ PU橡膠血液相容性之探討	★ PU發泡體的結構與性質
	★ POLY IP發泡體結構與性質之探討	★ 非極性式poly-ip based PU軟質段末端改質的影響
	★ 高韌性環氧樹脂底膠之開發	★ 水性PU之流變性質研究
	★ 完全相分離PU之完整形態研究	★ 含矽膠PU之合成與血液相容性研究
	★ 奈米級嵌段式PU之動態機械性質
與微結構型態研究	★ Hydroxyl Terminated Polyisoprene(HTIP)陰離子型水性PU合成與性質研究
	★ 陰離子型水性PU/有機蒙特納土奈米複合材料之製備與分析	★ 非極性式poly-ip based PU 之軟質段末端改質對形態的影響
	★ 苦楝油對於水性PU膨潤效應的性質研究	★ 硬質鏈段不規則性對PU奈米形態之影響
	★ 尼龍表面親疏水性之研究	★ 吸附性高自由體積粉粒之製備與應用



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	嵌段式聚氨基甲酸酯(Segmented polyurethane，PU)擁有龐大的化學結構數目以及內部特殊的微相形態，故反應出許多多變的性質，同時也複雜化了PU形態、結構和性質的關係。為此我們希望能藉由合成完全相分離的PU彈性體，來探討此微域形態與其形態變化的交互關係。


本實驗以非極性的Hydroxyl-terminated Polyisoprene(HTpolyIP)作為軟質段、1,4-Butanediol(BD)作為chain extender，Toluene diisocyanate(TDI，2,4含80%，2,6含20%)為主要硬質段異氰酸鹽，再分別以不同比例的4,4-diphenylmethane diisocyanate(MDI)來取代硬質段主鏈上的TDI，合成一系列非極性式的PU彈性體。並藉由過去學長[5]的研究，希望能將此一系列關於硬質段鏈上不同的TDI、MDI的影響，能做一個更完整且深入的探討。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 嵌段式聚胺基甲酸酯
★ 結構與性質
★ 形態	關鍵字(英)	
      	  ★ segment polyurethane
★ structure and property
★ morphology
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